Sommaire

] £ L T T T T e T PP PP PP PP PP PP PP 3
AVANT PROPOS..ovivssrtanonsncsetoanansennnnslonsstidausessioiestoetontosnssssssrsonssseerssasiossnssa 5
L, INOAUCHON. v vvv i vsninnsrissnnrssnisnnn LT R E ST T P PPP PP 7
11. Représentation de 'orientation cristallographique des cristallites............................ 8
I1.1. Indices de MIller.........eesersiosuioiiaivanmoisinssnsnnosiseivosnnciiossosissiissvennnsnns 9
11.2. Angles d'Euler............covens SRTIUUT e, 1
11.3. Relation entre les indices de Miller-Bravais et les angles d’Euler.................. 13
I1.4. Représentation d’un ensemble d’orientations cristallines...............covvuvenn.., 14
I1.4.1. Figure de pdles directe.........coovvrmmrrreierimmmsinnnnnreniiiensissininnnn, 14
[1.4.2. Figure de pole inverse...........ocuvvmeeisisnnsssscsanensonisnsssncnsssennnnnan, 15
IL5. Fonction de distribution des orientations cristallines................covvvvvvnn.... 15
[11. Techniques de détermination de la texture cristallographique.............................. 17
I11.1. Détermination de la texture globale...........ccoosnunrnreiissssriinneensinnsessnan 17
J1.). 1, Diiffrantion @68 tayons X...icumvmvossimmmimonssemnniarmmsmmoressannsuses 17
1.2 Difeaction S68 BeRBORE. . iivssvivssmvernmaisrusiasssmmmmnimeserentsias 18
[11.1.3. Diffraction des rayons X de haute énergie (Synchrotron)................. 18
[11.2. Détermination de la texture 10Cale...........oeevrereeerrerrniineiiieiisinisenennnn.., 19
I11.2.1. Electrons retro-diffusés (SEM-EBSD)........ccvvvvveiiiinniiiiinnnnnninn, 19

I11.2.2. Détermination des orientations cristallographiques en Microscopie
électronique en transmission (TEM).........cuviiiiiinnniiniiiniiinni, 21
IV. Texture dans les matériaux et alliages........ccoveireerreviiiininnierninnniniieeensciinniin, 23
IV.1. Origine de 1a teXture........cocorvrernerrreeeeermimmimiiiiinn .., 23
IV.2. Textures des alliages CFC..........ummmemmmiiiiieniniiimnn .., 24
IV.3. Textures des alliages CC.......convvnressssrsmmssssussssasisinsssonsasssssisssnnnnnens 26
IV 4. Textures des alliages de symétrie hexagonale compacte (HC).................... 28
V. Textures dans les alliages hyper-déformeés..............oovviviiiiiiviiiiiinnniiiiiinnnninnn., 30
VI. Exemples de texture dans les alliages métalliques........................ooovvivnnnnnn.. 34

VI.1. Texture d’un alliage de symétrie CFC (Cu-Ni-Sn)

apres déformation plastique conventionnelle (par laminage a froid)......... ... 34
V1.2. Texture d’un alliage de symétrie CC (aciers IF) déformé par laminage

et traction et recristallisé.........coeeeeirreniiieee e, 36
VI1.3. Texture des alliages de symétrie HC aprés déformation plastique

CORVORRIBNBRHIL. ..o iiiusisiiiviinaniiniisiiisiiinsmesensransmsrmessnss rnanssa e 38

VI.3.1. Texture d’un alliage AZ31 déformé par compression uniaxiale......... 38
V1.3.2. Texture d’un alliage WE54 apres déformation par compression
e B oo cvvnnnansvmmnsessmss s S Sl 4]

39



V1A, Texture de déformation des alliages de symétrie CFC aprés déformation
plastique sévere B0 ) R— T R R R R T R T ey 43
V141 Evolution de Ta texture de alliage Cu-Ni-Si déformé par ECAP........ 46
V142 Fvolution de la texture de Ialliage Cu-Ni-Si hyper déformé par HPT. 47
V143, Evolution de la texture de I'alliage Fe-Ni hyper déformé par ARB.....49
RETEr0Rces BIBIOERADIGURN, 11 10055000500 i bind ninas s s RR S S bor s bbb buns b bhRaAREIRSSS 59

SRR e R R IR R SRR AR A AT

- 60

60



